
Werkstoff Werkstoffnummer DIN Werkstoffkurzname
TS275 1.0375 T57

Bei Stahl-Becker erhalten Sie Weißbleche sowohl paket- als auch tafelweise.

Datenblatt: Weißblech
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Aktuelle Gütenorm DIN EN 10202

Aktuelle Maßnorm DIN EN 10202

Erzeugnisform Blech

Abmessungsbereich

Tafeln in der Abmessung 533 x 765 mm:

Dicke (mm) Breite (mm) Länge (mm)
0,20 533 765
0,32 533 765
0,42 533 765

 

Tafeln in der Abmessung 530 x 760 mm:

Dicke (mm) Breite (mm) Länge (mm)
0,52 530 760
0,58 530 760
0,70 530 760
0,80 530 760
1,00 530 760

Zugfestigkeiten (Rm) 340-395 N/mm²

Oberflächen Trägermaterial: Bk (blank), LG (leicht nachgewalzt)

Beschichtung
elektrolytisch verzinnt, E 14,0/14,0 (Verzinnung je Seite beträgt 14,0 g je m²), bis einschießlich
0,37 mm Stärke E 11,2/11,2
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